Guia de compuestos

Formulaciones a medida para cada aplicacion.
CAUCHOS Y POLIMEROS INDUSTRIALES

01 02

NATURAL STANDARD NATURAL MASTERS K

- Elongacion de la rotura « Resistencia a la abrasiéon
« Resistencia al desgarro « Resistencia a traccién

» Adhesiébn Goma Metal « Elongacioén a la rotura

« Resistencia Agua Volumen « Resistencia al desgarro

03 04

CLOROPRENO MOR

« Resistencia al dcido + Resistencia Agua volumen

« Resistencia al Alcohol « Permeabilidad a gases

« Resistencia flama « Resistencia Hidrocarburos

» Resistencia UV « Resistencia Bencenos/Tolueno

05 06

ACRILO NITRILO EPDM

« Resistencia Aceites Sintéticos « Resistencia Agua Volumen
- Resistencia Aceites Veg./Anim. « Resistencia Solventes

« Resistencia Hidrocarburos * Resistencia Ozono

- Resistencia Bencenos/Tolueno  Resistencia UV

07 08

HYPALON VITON

 Resistencia écido » Resistencia Altas T°

« Resistencia Alcohol - Permeabilidad a Gases

» Resistencia Ozono « Resistencia écido

» Resistencia UV - Resistencia Hidrocarburos

Resumen del contenido del mockup CPI. Consulta la formulacién para tu aplicacion.
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